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NORDICA MATT

MAJAVARV

VARVITUUP

KASUTAMINE

Vesialuseline tdismatt akrilaadil p&hinev varv puitpindadele
valistingimustesse.

NORDICA MATT on mati ja kdva pinnaga, mustust hilgav,
pikaajalise laike- ja toonisailivusega.

Uued ja varem varvitud puitpinnad: valisseinad, raastalauad,
veeninad ja aknapiirded.

TEHNILISED ANDMED
KUIVAINESISALDUS
LENDUVAD ORGAANILISED
UHENDID

(Lo0)

PRAKTILINE KULU
TIHEDUS
KUIVAMISAEG +23C,
OHU SUHTELINE NIISKUS
50%
-puutekuiv
-lilevarvitav

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

LAIGE
VARVITOONID

PESU- JA KULUMISKINDLUS
PAKENDID

OHUTUSTEAVE

Ca 36 mahu%
EL LOU (A/d): 130 g/I. Toote LOU: max 130 g/!

5-8 m2/I
1,2 g/ml

1 tund

4 tundi

Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja niisketes tingimustes.

Vesi. Varvimisvahendid pesta kohe parast t66d puhastusaine ja
so0ja veega.

Tdismatt

Alusvarvid 1 (valge), 3 ja 5 (punane) ja must standardtoon. Varv
kuulub TEKNOMIX-toonimisslisteemi.

Vaga hea

Alusvarv 1ja 3:0,45L,0,9L, 2,7L, 9L, 18L

Alusvarv 5: 0,91, 2,7L, 9L, 18L

Standardtoon: 0,9L, 2,7L, 9L

Vt. ohutuskaarti
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KASUTAMINE
PINNA EELTOOTLUS

KRUNTIMINE

KRUNTIMINE

VARVIMINE

VARVIMISTINGIMUSED

LADUSTAMINE

UUED PUITPINNAD: to6tle pind niipea kui voimalik.
Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel. Eemaldada
pindadelt kdik leliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel
kasutada RENSA FACADE CLEANERIt.

VAREM VARVITUD JA VANAD PUITPINNAD: asenda kahjustatud
puitosad uutega. Eemalda lihvimisjaagid, tolm ja mustus.
Eemalda lahtised varviosad téielikult. Vanad kdvad varvikihid,
millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada.
Varvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja voi fooniga.
Alternatiivina v8ib kasutada varvieemaldit. Puhasta roostes
metallpinnad traatharjaga.

Paljad puitpinnad krunditakse WOODEX AQUA BASE
kruntimmutiga. Kui puitpind on vana ja krunditud &liga voi
varvitud olnud 6livarviga, tuleks kasutada lahustipohist WOODEX
BASE kruntimmutit.

Kruntimmutatud pind krunditakse NORDICA PRIMER
kruntvarviga. Kui vana puitpind on dlitatud véi olnud varvitud
Olivarviga, kasuta 10-15% lahjendatud lahustip&hist kruntvarvi
PUUPOHIJA. Teraspinnad krunditakse FERREX AQUA
korrosioonitorjekrundiga.

Toonierinevuste valtimiseks sega kokku terve pinna katmiseks
vajaminev varvikogus. Sega korralikult ning kanna pinnale pintsli
vdi pihustiga. Soovituslik didsi suurus: 0.015-0.019”.

Varvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema alla 20%
puidu kuivkaalust. Varvimise ja kuivamise ajal peab imbritseva
Ohu, pinna ja varvi temperatuur olema ile +5C ja suhteline
Ohuniiskus alla 80%.

Ei tohi jadtuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed pdhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kdik esitatud vaartused on
suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja ldikeastmest. Kuna me ei saa mdjutada varvi kasutus- vdi té6olusid, vastutame ainult varvi
kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest
kasutusjuhendi voi -otstarbe vastaselt. Meie kodulehekiiljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest,

ohutusjuhenditest ja ststeemikirjeldustest.




