NEOSPRINT 30

Kiiresti kuivav uretaanalkiitidemail kruntimiseks

ISELOOMUSTUS:

KASUTUSALA:

TEHNILISED NAITAJAD:
e varvus

o ldige

e mittelenduvate ainete
mahuosa, %
e kuivamisaeg:

Kiiresti kuivav uretaanalktitidemail kruntimiseks. Moodustab tugeva kulumiskindla
poolmati pinna. Vorreldes tlitipiliste alkiiidtoodetega tagab NEOSPRINT 30 kiirema
kuivamisaja, samuti pinna suurema tugevuse ja kulumiskindluse.

Soovitatakse eelneva krundita metallkonstruktsioonide, tootmistehnoloogiliste

seadmete ja teiste nii siseruumides kui ka valjas paiknevate pindade varvimiseks,
mille puhul on oluline varvitud pinna kiire kuivamine.

Pruun, hall, must. Valget alust A (TAL) kasutatakse valgena voi toonitakse
heledatesse toonidesse. Alust C (TDL) kasutatakse alusena tumedatesse toonidesse
toonimiseks. Toonitakse slisteemis TEMACOLOR SCALA ja ka ststeemis RILAKOLOR.

poolmatt

47,5 + 2,5 soltuvalt varvusest

enne Ulevarvimist* taielik kuivamine
temperatuuril 20 °C 30-60 min 5 tundi
temperatuuril 10 °C 1-2 tundi 7 tundi

KASUTAMINE:

*) Kui esimest kihti ei varvitud Gle 1 tunni jooksul +20 °C juures vdi 2 tunni jooksul
+10 °C juures, siis ei voi teist kihti peale kanda varem kui 7 tunni péarast
temperatuuril +20 °C (v6i 12 tunni parast temperatuuril +10 °C). Maksimaalne
intervall varvimiste vahel (enne jargmise kihi pealekandmist) on 7 66pédeva. Kui
jargmine kiht varvi NEOSPRINT 30 on vaja peale kanda rohkem kui 7 60paeva
parast eelmise kihi peale kandmist, siis tuleb varvitavat pinda lihvida peene
lilvapaberiga, et suurendada kihtidevahelist nakkumist.

Lubatakse kanda vahetult metallpinnale vdi pinnale, mis on krunditud
kruntvarvidega GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER.
Alumiiniumpindu krunditakse varviga VL-02 v6i NEOSPRINT PRIMER (vt vastavate
varvide kasutusjuhendit).

Enne kasutamist segatakse emailvarv hoolikalt labi. Vajaduse korral lahjendatakse
lahustiga t66ks vajaliku viskoossuseni. Ohu ja vérvitava pinna temperatuur peab
olema vahemikus +5 °C kuni +35 °C. Suhteline 6huniiskus ei vdi olla kdrgem kui
85%.

Emailvarv kantakse ettevalmistatud pinnale 2 kihina pintsli, rulli vdi pneumaatilise
vGi 6huta pihustamise seadmega (otsiku diameeter 0,011”+0,017").
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Krunt-emaili kulu Ghe kihina katmisel olenevalt kihi paksusest on dra toodud tabelis
1. Uhe kihi soovitatav paksus on parast kuivamist 50-70 pum.

Tabel 1.
Krunt-emaili kihi paksus, um Vajalik kogus kihte viidatud Krunt-emaili kulu, mz/l
Kuiv Marg paksusega katte saamiseks arvestamata kadu
(lahustitega lahjendamata) pealekandmisel
50 100+110 1 9,1+10,0
70 140+155 1 6,7+7,1
LAHUSTI: Lakibensiin, VAITSOL. Neidsamu lahusteid kasutatakse tooriistade pesemiseks

SAILITAMINE:

PAKEND:

TOO- JA KESKKONNAKAITSE:

48 kuud tihedalt suletud tootjataaras.

0,91,2,71,10 | —valmis varvid
Alus TALO,91,2,71,9,9 1.
AlusTDLO0,851,2.551,9,5 1.

Sisaldab lakibensiini. Vedelik ja aurud sittivad. Voib tekitada unisust voi
peapdoritust. Veeorganismide jaoks toksiline pikaajaliste tagajargedega. Hoida
lastele kdttesaamatus kohas. Hoida soojuse / siddemete / lahtise tule / kuumade
pindade eest. — Mitte suitsetada. Valtida keskkonda sattumist. Kasutada
kaitsekindaid / kaitserdivastust / silmade / ndo kaitsevahendeid. NAHALE (VOI
JUUSTELE) SATTUMISEL: votta viivitamatult seljast kogu maardunud riietus, pesta
nahka veega/dusi all. SISSEHINGAMISEL: Viia kannatanu vérskesse dhku ja tagada
talle taielik rahu hingamiseks mugavas asendis. Hoida hasti ventileeritud kohas.
Hoida konteinerit tihedalt suletuna.
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